PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENARIO
SECRETARIA DE OBRAS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Pavimentacao Asfalticaem CBUQ

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

VOLUME UNICO
- Relatorio do Projeto
- Projeto de fiscalizagao

junho/2024



APRESENTACAO

O presente volume refere-se ao Projeto Basico de Engenharia para

Pavimentacao na Avenida Antdnio Menegatti, no Municipio de Centenario/RS.

Dados do Projeto

O projeto elaborado abrange uma 4area total de 2.412,60m? de
pavimentac¢ao, onde foram utilizados os dados de topografia e cadastro realizados

pela Prefeitura Municipal de Centenario/RS e constitui-se do seguinte objeto:

- Pavimentag¢do na Avenida Anténio Menegatti, saida para Carlos Gomesno
Municipio de Centenario/RS.

- AREA DE PISTA DE ROLAMENTO MAIS ACOSTAMENTO- 2.412,60m?
- AREA DE PISTA DE ROLAMENTO- 1.647,95m?
- AREA DE PASSEIO PUBLICO — 748,72m?

OBS- O Municipio de Centendrio se responsabilizara pela execug¢do dos passeios
acessiveis, pela drenagem e pela sub-base de Macadame Seco.

1.1 SERVICOS INICIAIS

O Projeto apresenta elementos basicos fundamentais de
pavimentacao asfaltica com CBUQ, e obras complementares necessarias
a execucdo da empreitada.

No Trecho a ser pavimentado da Av. Antonio Menegatti, sera executada a
regularizagdao da superficie, colocagao de tubos e bocas de lobo, camada
de base, sub base, imprima¢ao e camada de rolamento.

Logo em seguida, sera executado o passeio publico, este em blocos intertravados.

REGULARIZACAO DO SUBLEITO

Esta especificagdo se aplica a regularizagcao do subleito da via a pavimentar

com a terraplenagem ja concluida. Regularizacao ¢ a operacdo destinada a
conformar o subleito, quando necessario, transversal e longitudinalmente

A regularizagdo ¢ um servico que visa conformar o leito transversal e

longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da



camada devera ser de no minimo 20cm. De maneira geral, consiste num conjunto
de operagdes, tais como aeragdo, compactagdo, conformacgao etc., de forma que a
camada atenda as condigdes de grade e¢ segcao transversal exigidas. Toda a
vegetacdo e material organico porventura existente no leito da rodovia, devera ser
removido. Apds a execugao de cortes e adicao de material necessario para atingir o
greide de projeto, devera ser feita uma escarificagdo na profundidade de 0,20m,

seguida de pulverizagcao, umedecimento ou secagem, compactagao ¢ acabamento.

Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos previstos, deverdao
ser executados de acordo com as Especificacdes de Terraplenagem do DAER/RS.
No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remoc¢do do material de
enchimento existente, at¢ a profundidade de 0,30m, e substituicdo por material
drenante apropriado. Os cortes serao executado rebaixando o terreno natural
para chegarmos a grade de projeto, ou quando se trata de material de alta
expansao, baixa capacidade de suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sao
necessarios para a complementagcao do corpo estradal, cuja implantagdo requer o
depdsito de material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas. O aterro
compreende descarga, espalhamento e compactacdo para a constru¢do do aterro
ou substituir materiais de qualidade inferior, previamente retirado. A camada de
regularizacao devera estar perfeitamente compactada, sendo que o grau de
compactacao devera ser de no minimo 100% em relacdo a massa especifica
aparente seca maxima obtida na energia Proctor Intermediario. A execucdo
da regularizagdo sera executada pela empresa ganhadora da licitagcao. Na
execucdo do servico deverdo ser obedecidas as especificagdes DAER-ES-P01/91,

DAER-ES-T03/91, DAER-ES- T04/91 ¢ DAER-ES-T05/91.

Placa da Obra serd padrao da Caixa, contendo todos os dados inerentes ao

contrato.
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1.2 - PAVIMENTACAO ASFALTICA

O projeto de pavimentacao compreende a determinagdo das camadas que
compdem a estrutura a ser adotada para o pavimento de forma que estas camadas
sejam suficientes para resistir, transmitir, ¢ distribuir as tensdes normais e
tangenciais para o subleito, sem sofrer deformag¢des apreciaveis, no periodo de

projeto.

SUB-BASE DE MACADAME SECO (PEDRA RACHAO)
SERVICOS SERAO REALIZADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL

Esta camada tem por finalidade o refor¢o do subleito e consiste na execucao,
em conformidade com a se¢do transversal e o perfil longitudinal do projeto, de uma
camada de solo selecionado de acordo com esta especificagdo, compreendendo
fornecimento, umedecimento ou aeragdo e compactagdo, CBR>10. Estes servigcos
s6 poderao ser iniciados, apds a conclusao dos servicos de terraplenagem e
regularizacdo do subleito, da aceitagdo dos resultados apresentados de

outras camadas do pavimento.

Consiste na execu¢do de uma camada constituida pelo entrosamento de
agregado graudo devidamente preenchido por agregado miudo de faixa
granulométrica especificada. O material que constituira a referida sub-base devera
ser disposto uniformemente sobre o leito estradal em camadas e espalhado de
forma a evitar a segregacdo. Apos o espalhamento, o material devera ser

compactado por meio de equipamentos apropriados e preenchido com material de

granulometria mais fina com espessura minima de 6,00 cm. Na execucdo do servigo

deverao ser obedecidas as especificagdes DAER-ES-P03/91.

BASE DE BRITA GRADUADA

Esta especificagdo se aplica a execucdo de base granular constituida de
pedra britada graduada.
Estes servigos s6 poderao ser iniciados, apds a conclusdo dos servicos de
terraplenagem, regularizagcao do subleito e refor¢o da sub-base.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando

distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma tnica. O



espalhamento da camada devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-
propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados for inviavel, serd permitida a
utilizacdo de motoniveladora. Apds o espalhamento, o agregado umedecido devera
ser compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressao e
assegurar um grau de compactagao uniforme, a camada deverd apresentar um teor
de umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau
de compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base sera de 100%
da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada devera
estar enquadrada na Classe “A” do DAER/RS, com tamanho maximo da particula
de 1%”, livrte de matéria vegetal e outras substancias nocivas. Na execuc¢do do

servico deverao ser obedecidas as especificagcdes DAER-ES-P08/91.

IMPRIMACAO

Tal servico consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie
da sub-base, para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma
maior aderéncia entre a base e o revestimento, e também para impermeabilizar a
base. O material utilizado sera o asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 1,20
a 1,40 litros/ m>. O equipamento utilizado ¢ o caminhao espargidor, salvo em locais
de dificil acesso ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual.
A area imprimada devera ser varrida para a eliminagdao do pd e de todo material
solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder a imprimacéo da

superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C. O trafego

nas regides imprimadas s6 deve ser permitido apds decorridas, no minimo, 24 horas
de aplicacao do material asfaltico. A imprimag¢ao sera medida em metros quadrados
de area executada, obedecidas as larguras de projeto. Na execugao do servigo

deverao ser obedecidas as especificacdes DAER-ES-P12/91.

PINTURA DE LIGACAO

Tal servico consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie
da base, para promover aderéncia entre um revestimento betuminoso e¢ a camada
subjacente. O material utilizado sera emulsao asfaltica tipo RR-1C, diluido em agua
na proporcao 1:1, e aplicado na taxa de 0,50 a 0,80 litros/ m? de tal forma que a
pelicula de asfalto residual fique em torno de 0,3mm. O equipamento utilizado ¢ o

caminhao espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos que



devera ser utilizado o espargidor manual. Na execucdao do servico deverdao ser

obedecidas as especificagdes DAER-ES-P13/91.
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (C.B.U.Q)

Concreto asfaltico ¢ o revestimento resultante da mistura a quente, em usina
adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material
betuminoso (CAP 50/70), espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimida.

Apos executada a pintura de ligagdo, serd executado os servicos de
pavimentagao asfaltica com CBUQ, com espessura indicada em projeto e composto
das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactagdo. A
mistura a ser aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido
pela Contratada e com as especificagdes de servico do DAER ES-P16/91.

Os equipamentos a serem utilizados para execuc¢ao dos servicos sao: vibro
acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se
obtenha a espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compactagcao
desejada e o rolo tandem liso que proporcione uma superficie lisa ¢ desempenada.

Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

Visando maximizar a qualidade do material / servico aplicado, a mistura
asféaltica devera ser fabricada em usina gravimétrica ou volumétrica localizada a, no

maximo, 70 km do local das obras.

Especificagdes Técnicas

Os servicos de pavimentacao deverdao seguir as especificagdes técnicas

relacionadas a seguir:

- Regularizagcao do Subleito..........ccuvveeeeiiviiininienenen. DAER-ES-P 01/91
- Brita Graduada..........ccccooviiiiiiiiiinee DAER-ES-P 08/91
- IMPriMaCAO0. ..ueeeeiceeeee e DAER-ES-P 12/91
- Pintura de Ligaga0.......cccevvviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee e DAER-ES-P 13/91
- Concreto ASTAltICO.....ceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee DAER-ES-P 16/91
- Materiais ASfaltiCOS....cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiee e DAER-ES-P 22/91

1.3 — SINALIZACAO VIARIA



INTRODUCAO

O Projeto de Sinalizagao Horizontal e Sinalizagao Vertical nortearam-se pelo
manual de Instrugdes de Sinalizacao Rodoviaria do DAER/RS (mar¢o/2006).

A sinalizagdo proposta atende a principios de visibilidade e legibilidade

diurna e noturna, compreensdo rapida de significado das indicagdes, informagdes,

adverténcias e conselhos educativos, baseados no Projeto Geométrico em planta e

perfil.
SINALIZACAO HORIZONTAL:

Tem como finalidade demarcar as faixas de rolamento e disciplinar a
canalizacdo do fluxo de veiculos. Serdo utilizadas as cores branca ¢ amarela,
designando respectivamente orientagao e regulamentacao. Serdo aplicadas a frio,
com tintas acrilicas e com propriedades refletivas, obtidas através do pré-
adicionamento e posterior aspersao de microesferas de vidro.

Linhas Demarcadoras de Faixa de Trafego.

Estdo posicionadas ao longo do eixo projetado com 10 cm de largura,

delimitando as faixas de trafego, com espagamento entre as mesmas de 15 cm

pintadas na cor amarela.

1.4 -PASSEIO PUBLICO (SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL)

Piso Intertravado
A pavimentagao serd em piso polido.
Piso Podotatil

No passeio serd colocado piso podotatil de concreto direcional 40 X 40 X 2,5*% cm

conforme detalhamento em projeto.

Rampas de Acessibilidade(SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL)

Em todos os cruzamentos foram previstos os rebaixos nos meio fios conforme
NBR 9050:2004, que trata da acessibilidade para pessoas portadoras de

necessidades especiais.



Meio Fio

Sao limitadores fisicos da plataforma rodoviaria, sendo a principal fungao a
protecao do bordo da pista dos efeitos da erosdo causada pelo escoamento das
aguas precipitadas sobre a plataforma que, decorrentes da declividade
transversal, tendem a verter sobre os taludes dos aterros.

Todos os materiais utilizados deverdo atender integralmente as
Especificagoes correspondentes da ABNT e do DNIT.

O concreto utilizado devera ser dosado experimentalmente para uma
resisténcia caracteristica a compressao fck minimo de 15MPa.

O concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na
NBR 6118/03, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Os meios-fios serdao pré-moldados de concreto de cimento Portland tipo
MFCO05, envolvendo as seguintes etapas construtivas:

a)escavacgao da porgdo anexo ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas ¢ dimensdes de projeto;

b) execugao de base de brita para regularizagao de terreno e apoio do meio-

fio;

¢) assentamento do meio-fio conforme projeto-tipo considerado;

d) rejuntamento com argamassa cimento-areia trago 1:3, em massa.

Os meios-fios deverdo ser pré-moldados em formas metdlicas ou
de madeira revestidas que conduza a igual acabamento, sendo submetidos a
adensamento por vibracao.

As pecas deverdo ter no minimo Im, devendo esta dimensao ser reduzida
para segmento em curva.

##% OBS- O meio fio do pavimento sera executado na obra, j4 0 meio fio de travamento do passeio
sera o pré-moldado.

1.5 - DRENAGEM PLUVIAL(SERVICOS REALIZADOS PELA PREFEITURA
MUNICIPAL)

Apés analise in loco verificamos que a rua possuia drenagem pluvial implantada
suficiente para suprir as necessidades de escoamento. Cabendo a esse segmento receber
somente a complementacao da rede pluvial da parte montante da rua, até a boca-de-lobo que
servira de desague.

Diante disso, levando em consideragdo os emissarios finais existentes, projetamos a

complementagdo da rede coletora através de ramais de tubos de concreto nos locais



indicados no projeto de drenagem.

Para tanto, devera ser feita a locagdo da tubulagio, levando-se em conta pontos
importantes do projeto, tais como pocos de visita, encontros de condutos, variagdes de
declividade e cada estaca sera marcada a cota do terreno e a profundidade da escavagéo

necessaria.

O sentido normal da escavagdo sera sempre de jusante para montante. Quando a
coesao do solo for muito baixa devera ser efetuado escoramento de madeira para evitar o

desmoronamento.

A reposicao da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: inicialmente
devera ser colocado material de granulometria fina de cada lado da canalizagdo, o qual ira
sendo cuidadosamente apiloado. Sera conveniente tomar precaug¢des de compactar todo solo
até cerca de
60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta compactacao lateralmente ao tubo. Depois de 60
cm a terra sera compactada em camadas de no maximo 20 cm até atingir a superficie final
(para tubulagéo sob o passeio). Para tubulagdo sob a pista, as duas ultimas camadas deverao
ser executados com macadame seco (e=40cm) e base de brita graduada (e=15cm),

respectivamente.

A largura da vala sera igual a uma vez e meia o didmetro externo do tubo, mais o
diametro externo do tubo. A profundidade da tubulagdo sera de uma vez e meia o didmetro
externo do tubo, mais o didmetro externo do tubo, mais 0,30m de folga. O recobrimento

minimo dos tubos devera ser de 60 cm.

Se precisar utilizar escoramento, as dimensdes acima serdo acrescidas da espessura
do escoramento utilizado. Os materiais retirados da escavacdo deverdo ser depositados a
distancia superior a 0,50m da borda da superficie escavada. Nas areas de trabalho com

maquinas deverao permanecer apenas o operador e as pessoas autorizadas.

Nas escavagdes profundas, se houverem, com mais de 2,00m serdo colocadas
escadas seguras, proximas aos locais de trabalho, a fim de permitirem em caso de emergéncia,

a saida rapida do pessoal.

Caso faca-se necessario o emprego de explosivos nas escavagdes, serdo tomadas
pelo empreiteiro as medidas de seguranga, visando evitar danos a terceiros, e este servigo

devera ser executado por pessoa legalmente habilitada.

As aguas de infiltragdo, ou de rompimento de canalizagdes existentes, ou de chuvas
que se acumulem nas valas, deverao ser retiradas por bombeamento, portanto o empreiteiro

devera ter no local da obra equipamento adequado. O bombeamento devera ser iniciado



antes do horario normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas antes de
iniciar o expediente. A agua retirada devera ser encaminhada as galerias de aguas pluviais
ou valas mais préximas por meio de calhas ou condutores a fim de evitar o alargamento das
superficies vizinhas ao local de trabalho.

O uso de escoramentos das paredes de valas ou cava devera ser digitado pelas
seguintes obrigagdes:
- Quando previstos em projetos em razéo da necessidade da obra;
- Quando constatada a sua necessidade em fungéo do perigo de
desmoronamentos, face a natureza dos solos, ou de construgdes no terreno

adjacente.

Serdo executados servicos de drenagem com tubos de concreto simples PS-1, na
tubulacdo que estiver fora da pista e abaixo do passeio. Ja, os servicos de drenagem que
correr por dentro da pista, a tubulagdo sera de concreto armado PA-1, devendo ser assentado
sobre lastro de brita. Os dispositivos complementares da rede pluvial serdo as bocas de
lobo/caixas coletoras existentes.

Concluidos os servicos, deverdo ser verificadas as condigdes de canalizagao a
montante e jusante da obra. Todas as erosdes encontradas € que possam vir a comprometer o
funcionamento da obra deverdo ser tratadas com enrocamento de pedra arrumada. Quando
existir solo com baixa capacidade de suporte no terreno de fundagido, o ber¢co devera ser

executado sobre um enrocamento de pedra langada.

As bocas de lobo serdo locadas sob o passeio projetado. Serdo retangulares,
conforme dimensdes em projeto. As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolo macico
com espessura nominal de 20cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia 1:3 e

revestidos internamente com argamassa 1:4 impermeabilizada.

Em continuidade ao meio-fio e em frente a boca de lobo sera colocado um meio-fio
tipo chapéu (emboque), conforme modelo em projeto. Nesse local o pavimento sera rebaixado

para orientar as aguas pluviais.

Sobre as bocas de lobo serdo colocadas tampas de concreto no mesmo plano do
passeio, conforme detalhes em projeto.

Apds concluida a rede, devera ser providenciada a remogéo e limpeza dos eventuais
detritos nas bocas de lobo, bem como na rede geral.

1.6 SERVICOS FINAIS



Ao final da obra, a empresa executante dos servigcos devera entregar a obra
limpa e livre de entulhos. Sera feita a desmobilizacao de

equipamentos.

Centenario, junho de 2024.
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